
ДЕФЕКТИ В ЗАВАРЪЧНИТЕ ШЕВОВЕ 
 

 
   Фиг.10.1.Протичане на заваръчния шев. 

 
 
 
 

        
                  а)       б) 
Фиг.10.2. Неравномерност (а)        Фиг.10.3.Челен (а) и ъглов (б)  
и кратер (б) на заваръчен шев.    шевове с разливи. 
 

        
а)        в)                          а)             б)  

Фиг.10.4. Шевове с подрези:       Фиг.10.5. Непровари:  а) открит;   
а) ъглов шев;  в) челен  шев.                       б) скрит. 

 

              
а)        б)           в) 

Фиг.10.6. Пукнатини в заваръчните шевове: а) открити надлъжни  
в заваръчния шев и в ЗТВ; б) открита напречна; в) скрита. 

 

      
а)         б) 

Фиг.10.7. Пори в заваръчните шевове: а) разпределени; б) групирани 

 


