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Фиг.III.38.Разпределение на температурата по дължина на 
ацетилено-кислородния пламък:а)при b>1;б)при b=1;в)при b<1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг. III.39. Схеми на ляв (а) и на десен (б) способи на 
газокислородно заваряване: 1 - горелка; 2 - тел; 3 - 

основен метал; 4 - заваръчен шев. 
 
 
 

 


